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ABSTRACT: Chinikiha is a Maya archaeology place from Classic period (250-900 a.D.); it is located in Chiapas and
Tabasco States, Mexico. Chinikiha has at least 120 monumental structures, palace type and pyramidal structures.

The petrography studies of 21 ceramic samples, shows: a) Siliciclastic pastes (with 45,5- 84,5% matrix, the average is
69,19%) and b) carbonated pastes (with 18-64% matrix, carbonate 79%, the average 30,5%). The carbonated pastes has
grain support but the silicoclastic pastes has matrix support.

The earliest Mayan-ceramic pastes are carbonates compounds but later, they were changed by siliciclastic compounds.
The technologyc changes probably occurred when the Mayan decided to change the carbonated pastas by siliciclastic
pastes.The Chinikiha pots, are 80% made using siliciclastic pastes, with mica. The ceramic-fire temperature probably
did not reach 950°C, instead the carbonated pastes probably did not 800°C.

If the raw material was not imported, probably the rock source coming from Eocene sandstones or lutites rocks or Mio-
cene sandstones or both. Furthermore, the volcanic shards found in the thin sections, possible coming from volcanic
soils, for instance, Chichon volcano-tuffs deposits.

Some pastes shows the diatoms fossils. The raw source, probably, come from fresh water lakes.

Key Word: Chinikiha, Maya, Late Classic, archaeology, petrography, ceramic, pottery, glass.

RESUMEN: Chinikiha, es un sitio arqueoldgico maya del Clasico (250-900 d.C.), ubicado en la region occidente de
la zona maya, en el territorio mexicano de la cuenca media del rio Usumacinta en los estados mexicanos de Chiapas y
Tabasco. En el area se ubican al menos 120 estructuras, y comprende desde edificios monumentales tipo palacio hasta
estructuras piramidales.

Para los estudios petrograficos de ceramicas, se analizaron 21 muestras de fragmentos. Los resultados de las secciones
delgadas analizadas en Chinikiha muestran dos tendencias de componentes base: a) los componentes silicoclasticos
(con 45,5 al 84,5% de matriz arcillosa con un promedio de 69,19%) y b) el componente carbonatado con un contenido
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de matriz arcillosa entre el 18 al 64 % , el promedio es de 30,5% y carbonato de hasta 79% . El soporte por matriz
es mas notorio en las pastas silicoclasticas, mientras que las pastas carbonatadas tienen a tener un soporte por grano.
Se considera que las pastas ceramicas carbonatadas fueron las mas tempranas, luego dichas pastas fueron sustituidas
por las silicoclasticas. El cambio tecnologico y de mentalidad en el uso de ceramicas, probablemente ocurrio al sustituir
las pastas carbonatas por pastas silicoclasticas. Para este andlisis, el 80% de las cazuelas de Chinikiha proceden del
grupo silicoclastico con micas dominantes. Las temperaturas de coccion de las ceramicas silicoclasticas probablemente
no superaron los 950°C, mientras que las ceramicas carbonatadas no pudieron alcanzar los 800°C.

Si la materia prima para la manufactura de las ceramicas no fue importada, se infiere que el origen esta materia prima
puede ser las areniscas y lutitas del Eoceno, o bien las areniscas de edad Miocena, o ambas. Ademas, las esquirlas de
vidrio observadas, posiblemente procedieron de las tierras volcanicas, por ejemplo, las tefras del volcan Chichon.
Algunas pastas presentan fosiles de diatomeas, lo que hace pensar que probablemente la fuente de la materia prima

arcillosa estaba cercana a lagos o lagunas de agua dulce.

Palabras clave: Chinikiha, Maya, Clasico Tardio, arqueologia, petrografia, ceramica, vidrio.

ANTECEDENTES

Chinikiha es un sitio arqueoldgico localizado
al norte del Estado de Chiapas, México. Teobert
Maler en 1898, fue el primer explorador que re-
porto la existencia de Chinikihd, lapso en el cual
realiza un registro somero del estado de conser-
vacion y caracteristicas generales del sitio. Con
ésta unica referencia, Chinikiha fue incluido en el
Atlas Arqueoldgico de 1939 y seguidamente en el
mapa de la Universidad de Tulane en 1940, para
después aparecer en el Atlas Arqueoldgico publi-
cado en 1967. En la década de los setenta, Robert
Rands visita el sitio y excava algunos pozos de
sondeo como parte de la estrategia de estudios ce-
ramicos en las Tierra Bajas Noroccidentales que
han sido de manera tradicional considerada cul-
turalmente colindante con la zona maya del Petén
Central Guatemalteco (Liendo, 2007)

Finalmente, en 1993 el sitio fue visitado por
Alfonso Grave Tirado, quién excavé algunas de
sus estructuras del sitio y en 2003, David Stuart y
un grupo de investigadores visitan Chinikiha con
el fin de elaborar un reporte que hasta la fecha
constituye la sintesis mas completa sobre la histo-
ria del asentamiento.

Segun Liendo (2007), en agosto del 2003,
a través del “Proyecto Integraciéon Politica del
Sefiorio de Palenque” se visita el sitio elabo-
rando un plano mas exacto de la distribucion de
los edificios que componen al sitio y mediante

pruebas de pala, se excavan algunos pozos de
sondeo con la intencion de obtener una mues-
tra ceramica representativa que permitiera una
aproximacion temporal preliminar de la ocupa-
cion del sitio. Posteriormente, durante el 2005
se efectuaron recolecciones de superficie y ex-
cavaciones de 14 pozos y algunas calas tanto en
el nacleo residencial del asentamiento como en
areas cercanas al mismo. Es importante sefalar
que el asentamiento precolombino, se seguira
excavando durante los afios futuros.

Caracteristicas del sitio arqueologico y
trabajos previos

Chinikiha es un sitio ubicado en la region oc-
cidente de la zona maya, en el territorio mexicano
de la cuenca media del rio Usumacinta, Chiapas
y Tabasco (Fig. 1). Cabe indicar que este asen-
tamiento abarca un area extensa de aproximada-
mente 70 hectareas a lo largo de la carretera que
une al poblado de Reforma Agraria (Chiapas) con
el de Gregorio Méndez (Pénjamo, Tabasco) (Fig
1a). Sus edificios se ubican en las cimas y laderas
de los cerros del lugar, asi como los pequefios va-
lles que se forman entre ellos (Liendo, 2007).

En el area se ubican al menos 120 estructuras,
desde edificios de dimensiones considerables tipo
palacio y estructuras piramidales, hasta peque-
fias plataformas de menos de un metro de altura,
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Fig. 1: Mapas de ubicacion. a)

ubicacion del Estado de Chiapas y sitios arqueologicos Chinikiha, Palenque, Chinikiha,

Panhalé y Pomona, poblados y el volcan Chichon (V.Ch). b) esquema de detalle de la zona nuclear del sitio Chinikiha. Los

nimeros representan las operaciones arqueologicas, un total de 13 operaciones.
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conformando no menos de 15 grupos orientados
a plazas, patios formales e informales (Fig. 1b).
Hacia el este, se puede observar una estructura
que presenta dos o tres largos pasillos paralelos
en direccion norte-sur, los cuales se comunican
entre si mediante diversas camaras transversales
abovedadas. En una de ellas, todavia se conservan
restos de pintura mural que se han reportado di-
versos exploradores y arque6logos en sus visitas
al sitio. También se han registrado un juego de pe-
lota de cancha cerrada que tiene forma de “I”, asi
como la presencia de dos textos, que seglin Stuart
& Morales (2003), fueron registrados por Maler
y confirmados por Greene, Rands, y Graham,
quienes mencionan a dos posibles gobernantes
locales: K’inich B’ah Tok’ y Aj Tok’ Ti’. Estos
textos mencionan de manera epigrafica a ambos
gobernantes como probables lideres de una uni-
dad politica independiente en la cuenca media del
rio Usumacinta (Stuart & Morales, 2003)

La ubicacion misma de Chinikiha es un ele-
mento importante a tomar en consideracion, pues
se ubica en una de las corrientes riberefas que co-
munican la extensa planicie del Golfo de México
con el rio Usumacinta de Tabasco y Chiapas.
Desde el punto de vista cronologico Chinikiha es
un asentamiento que conlleva a una problematica
que se relacionada con los procesos de formacion
de las entidades politicas y economias regionales
mayas como el sefiorio de Palenque y otros sitios
importantes como Pomona y Piedras Negras, sin
omitir otros asentamientos de la region que aun
estan siendo investigados (Liendo 2007; Lopez
1991, 2005). Esta comunidad prehispanica fue
ocupada de manera importante durante los afos
250 al 900 después de Cristo (Jiménez 2009).

De acuerdo a Rands (1967) y Jiménez (2007),
las excavaciones y los analisis macroscopicos mo-
dales en la zona nuclear, apuntan que Chinikiha
es un asentamiento, que durante la primera parte
de su historia (mediados del siglo IV), parece ha-
ber sido un sitio consumidor, ain no se sabe si
productor, de ceramicas de texturas burdas que
fueron elaboradas con arcillas, cuyos enseres se
caracterizan por la presencia abundante de mine-
rales carbonatados (Rands & Rands 1957; Rands
1967, 1974, 1987 y 2007; Mufioz 2006; Jiménez

2007, 2009). En la segunda parte de su historia
(siglo VIII) y en asociacion con los recipientes
carbonatados, la ceramica hecha con arcillas de
diferentes texturas que contienen una cantidad
indiscriminada de cuarzo, son los que predomi-
naron hasta el final de la época de ocupacion del
asentamiento, tradicion ceramica posterior que de
acuerdo a la comparacion con otros sitios aleda-
fios se relacionaria mas con la region de Palenque
(San Roman, 2005) (Fig. 2). Ademas es impor-
tante mencionar la presencia tardia de formas
ceramicas que fueron hechos con arcillas que se
constituyen de abundante mica y/o vidrio volcani-
co. Singularmente en un poco mas del 2% de las
unidades arqueoldgicas excavadas hasta la actua-
lidad, se evidencia que en las materias primas que
fueron seleccionadas para la manufactura de tales
artefactos ceramicos, existe el reemplazo de pas-
tas carbonatadas por silicoclasticas lo cual ocurrid
de manera gradual (Jiménez 2007, 2009).

Entonces una de las preguntas cruciales para
comenzar este trabajo fue el de determinar, geoar-
queolégicamente durante el Clasico de Chinikiha
(250-600 d.C.), cuales son las diferencias petrogra-
ficas involucrando la composicion, textura, matriz
y particulas minerales de las pastas ceramicas.

ASPECTOS GEOLOGICOS

Observando las formaciones geologicas en
los alrededores del sitio arqueoldgico, no sorpren-
de la presencia de minerales como cuarzo, plagio-
clasa, micas y calcita que se presentan de mane-
ra habitual en las pastas. Sin embargo, hay que
esclarecer que la presencia de vidrios de origen
volcanico y la abundancia de micas y de otros mi-
nerales no reportados en ciertas formas ceramicas
del Clasico Tardio, necesita una determinacion de
la fuente geolodgica, asi como una explicacion de
los habitos culturales en el aprovechamiento de
las materias primas arcillosas, sus constituyentes
o en el intercambio de recipientes ya elaborados.
Aun con el avance en las investigaciones, no es
posible discernir si estos patrones culturales estu-
vieron relacionados con los aspectos politicos y/o
economicos de Chinikiha.
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Fig. 2: Formas ceramicas de Chinikiha, segtin Jiménez, 2009.

Geologia

Geologicamente hablando, Chinikiha esta
edificada sobre calizas del Paleoceno (TPal-cz)
(Fig. 3), compuesto por mudstone, packstone y
grainstone ooliticas, parcialmente recristaliza-
das y dolomitizadas, color gris oscuro. Afloran
en estratos delgados a gruesos y masivos (DGG,
1983). El ambiente fue de plataforma de aguas
someras lagunares poco limpias. Su fauna fo-
sil es escasa y mal conservada, representada
generalmente por gastropodos y pelecipodos,
aunque hay foraminiferos. Esta secuencia hacia
la parte superior puede estar intercalada con lu-
titas amarillas (TPal-cz-lu). Esta unidad forma
las laderas de las sierras con nucleo cretacico
(DGG, 1983).

Ligeramente hacia el sur y este de Chinikiha,
se encuentran calizas del Cretacico (Ks-cz) (Fig.
3), las cuales son principalmente mudstones con
estratos medios a gruesos, de color gris claro a
crema, con texturas esparitas, ooespariruditicas,
biomicritas, dismicritas y packstones (DGG,
1983), parcialmente dolimitizadas. Los fosiles
indican facies de plataforma con influencia pela-
gica (INEGI, 1983). Estructuralmente forman los
nucleos de los plegamientos anticlinales y fuerte
disolucion karstica (INEGI, 1983).

Hacia el sur de Chinikih4, afloran areniscas y
lutitas del Eoceno (TE-lu-ar) (Fig. 3), con interca-
laciones de areniscas de grano medio, limolitas y
lutitas. Las rocas son de color café, rojo y morado
(DGG, 1983). Las areniscas son volcaniclasticas
de granos angulosos y subredondeados, con fel-

Revista Geologica de América Central, 44: 101-118, 2011 / ISSN: 0256-7024



106 REVISTA GEOLOGICA DE AMERICA CENTRAL

. o e

¢ . 640000

© 650000

0000¢6 L

A

Cretacico Sup. Caliza (Ks-cz)
1 paleoceno. Caliza (TPal-cz)
— | Paleoceno. Caliza-lutita (TPal-cz-lu)

_ Terciario Eoceno. Lutita-arenisca (TE-lu-ar)

‘ Terciario Mioceno. Arenisca (TM-ar)
- Terciario Mioceno. Caliza (TM-cz)

[ |cuaternario. Aluvién (Qal) [
B C.ctornario. Conglomerado (Qcg) @ Sitos arqueoldgicos

Lagunas del rio Usumacinta (L)

Poblados

~4_ Fallas normales
— — — Fallas de rumbo

S Anticlinales

2
-/ Rios

Carreteras

Fig. 3: Mapa geologico, se muestra la ubicacion de Chinikiha. Modificado de DGG (1983).

despatos, micas y cuarzos con extincion ondu-
lante. Las limolitas son calcareas, con un calor
variable de café rojizo, a gris verdoso, finamente
estratificadas. La depositacion fue continental y
de ambiente de transicion (DGG, 1983).

Cabe destacar que hacia las planicies mean-
dricas del Usumacinta, al norte de Chinikiha, se
encuentran extensas zonas planas y pantanos for-
mados sobre areniscas del Mioceno (TM-ar) (Fig.
3), las cuales estan poco consolidadas, meteoriza-
das (INEGI, 1983) y compuestas por litoarenitas
de grano medio que contienen cuarzo, muscovita,

feldespatos, circon, caolin y fragmentos de roca
en una matriz arcillosa, medianamente cementa-
das por hematita y silice. Se presentan en estra-
tos muy deleznables de 1 a 5 m de espesor o
masivos, color amarillo, café oscuro y rojo. Se
puede observar intercalaciones de lutitas, limo-
litas y calizas. El paleoambiente del depdsito
fue transicional de intramarea (DGG, 1983;
INEGI, 1983).

La geologia estructural estd marcada por un
fuerte plegamiento de orientacion casi este-oeste,
con anticlinales y sinclinales (Fig. 3), isopacos,
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asimétricos, en forma de cofre o invertidos. El
plegamiento se origind desde el Cretacico tardio
hasta el Eoceno, correspondiente con la orogenia
Laramidica (INEGI, 1983).

El fallamiento también tiene una direcciéon
este-oeste paralelo al plegamiento. En el area
de Chinikiha, el fallamiento es normal, dejan-
do estructuras tipo graben y pilares. El falla-
miento transcurrente es el ultimo evento tec-
tonico que data del Plioceno hasta el Reciente
(INEGI, 1983).

ANALISIS PETROGRAFICO

La petrografia permite ahondar en el conoci-
miento de los contenidos mineraldgicos, texturas,
fabricas y los procesos de manufactura, tratando
de determinar modos diagnosticos utiles en la
clasificacion e identificacion de ceramicas. Cabe
mencionar que durante esta etapa de identifica-
cioén de componentes, no se hacen inferencias res-
pecto a lo que podrian ser los agregados naturales
o intencionales (lo que en términos arqueologicos
algunos llaman inclusiones naturales vs. desgra-
sante o refractario). Este Gltimo punto atn es un
tema de discusion en lo que se refiere a los estu-
dios de tecnologia ceramica preshipanica.

Se analizaron petrograficamente 21 muestras
de fragmentos de ceramicas obtenidos de las 13
operaciones estratigraficas que fueron excavadas
durante la temporada de campo de 2005 (Fig. 1b).

Contenido mineralogico

Se identificaron un total de 16 minerales,
entre estos se pueden indicar los grupos de
oxidos, carbonatos, silices, fosfatos, feldespa-
tos, anfiboles, micas, cloritas, amorfos como
los vidrios de formas variadas y fragmentos
de roca (Cuadros 1 y 2). Se puede indicar que
los minerales mas abundantes y comunes son
cuarzos (por lo general tienen extincion ondu-
lante y en algunas ocasiones son policristali-
nos), calcita y hematita (Fig. 4a y 4b); como
componente fuera de lo comun aparecen fosi-
les de diatomeas.

Desde el punto de vista de la ausencia, pre-
sencia, abundancia y asociacion relativa de los
minerales identificados en las secciones delga-
das, se pueden diferenciar perfiles petrograficos
o grupos de referencia. En las muestras analiza-
das se pueden clasificar en dos grupos principales
(Cuadro 1).

Aunque su porcentaje sea variado, todas
las muestras presentan una matriz arcillosa so-
portando los granos, lo cual es obvio debido a
la naturaleza ceramica. Sin embargo, en lo que
respecta a los agregados, se observaron que las
ceramicas pueden tener dos tendencias, a) las ce-
ramicas en las cuales dominan los carbonatos y
presentan minerales subordinados como cuarzo,
feldespatos, fragmentos de roca, etc, y b) aque-
llos en que el componente silicoclastico es el
componente dominante (aluminosilicatos) y el
carbonato es muy subordinado o esta ausente.

A continuacion se describen los dos criterios
principales de clasificacion general petrografica:

1) Clasificacion general petrografica, basada
en el contenido de matriz y minerales principales.

2) Clasificacion con parametros de la textura
y formas de los granos.

Clasificacion General Petrografica

El Cuadro 1 muestra dos tendencias de com-
ponentes dominantes: primero, los componentes
silicoclasticos (con 45,5 al 84,5% de matriz con
un promedio de 69,19%) en donde los componen-
tes dominante son los aluminosilicatos y la segun-
da tendencia es el componente carbonatado con
un contenido de matriz entre el 18 al 64 %, cuyo
promedio es de 30,5% y carbonato de hasta 79%.

Matriz

El porcentaje de matriz, su distribucion y fa-
brica, es un modo diagnostico clasificatorio utili-
zado en esta investigacion. El término matriz se
refiere a la arcilla como medio soportante de los
granos, expresado en porcentaje por volumen de
muestra. Debido a la temperatura de cocimiento
de la ceramica, la arcilla, asi como otros minerales
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Fig. 4: Graficos mostrado porcentajes de granos y matriz, basado en el analisis petrografi-
co. a) ceramica Silicoclastica, siendo el cuarzo y el vidrio volcanico los mas abundantes.
b) ceramica Carbonatada, siendo los granos de calcita los clastos dominantes.

experimentaran transformaciones o recristaliza-
ciones por altas temperaturas (Deer et al.,1966,
Ervan & Garrison, 1998).

La composicién mineral de la matriz no fue
determinada, pero petrograficamente es posible
observar el grado de filomorfismo, esto es, el
contenido de minerales filosilicatados. Esto hace
que la matriz adquiera birrefringencia bajo luz
polarizada con un grado de filomorfismo de bajo
a alto. Los valores del contenido arcilloso en la
matriz varian entre 18% al 84,5%.

Clasificacion basada en parametros de textura
y formas de los granos

Los parametros petrograficos adicionales
utilizados en la descripcion y elementos del
modo diagnoéstico, son los siguientes: minera-
les presentes, aspectos granulométricos ade-
mas de redondez, esfericidad, seleccion, tipo
de contactos.
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Cuadro 1

Se muestra las dos tendencias de grupos, los componentes silicoclasticos y carbonatados, asi como otros componentes, todos
englobados en matriz arcillosa

Otros componentes

Grupos
ticos
' ' 45.5-84.5%  matriz
- 0 ’ ’ ,
Matriz arcillosa 18-84,5% 69,19%

Grupo 1: Componentes silicoclas- Cuarzo, fragmentos de roca, feldes-

patos, micas, vidrio, calcita, epi-
promedio dota, etc.

dos

Grupo 2: componentes carbonata- Cuarzo, fragmentos de roca, Oxi-

dos, etc.

18,64% matriz, promedio 30,5%

Grupo 1: Silicoclaticos

Este grupo representado en el Cuadro 2 y Fig.
Sa, se caracteriza porque no contiene carbonatos
dominantes y el mayor componente es el cuarzo;
el resto son minerales subordinados.

Particularmente la muestra UY 0221 (un cuen-
co), macroscopicamente fue clasificada dentro del
grupo de pastas arenosas, pero se diferencia del
resto de estas pastas ya que al tacto da una sen-
sacion gredosa, ademas por su color anaranjado-
rojizo y por tiznar los dedos al frotar la superficie.
De igual manera respecto a la dureza, resulta ser
mucho menos resistente que el resto de las pastas
arenosas. Las caracteristicas fisicas que se indi-
caron anteriormente se deben a una mayor pro-
porcién de 6xidos identificados durante el analisis
microscopico. Tiene abundancia de cuarzo y cal-
cedonia. En este ejemplar se incrementa la canti-
dad de 6xidos (hematita y magnetita).

En el caso de la muestra UY0212 (un caje-
te). Esta se distingue del resto de los ejemplares
debido a la abundancia de cuarzo, calcedonias
y epidotas y los componentes subordinados son:
fragmentos de roca, microclinas, muscovitas y
ortosa, los cuales son componentes Unicos para
esta muestra.

Granulométricamente hablando, los agrega-
dos de las ceramicas silicoclasticas varian desde
limos finos a arenas medias. Respecto a la redon-
dez de los agregados, por lo general las muestras

presentan granos angulosos con baja esfericidad
aunque localmente son subredondeados de alta
esfericidad.

Las muestras UY0220, UY0227, UY0240,
UY0238 se caracterizan unicamente por la pre-
sencia de los cuarzos y otros minerales subordi-
nados con poca abundancia como en el caso de las
microclinas, calcedonias, epidotas, muscovitas,
oxidos y fragmentos de rocas meteorizados.

Como observaciones mineralogicas, en este
grupo, los cuarzos tienen extincion ondulante y
pueden aparecer cuarzos policristalinos de pro-
bable origen metamoéfico o sedimentarios. Por
otra parte, en otras secciones las plagioclasas
(UY0238) muestran sericitizacion.

Se considera que la presencia de cuarzo por si
solo no tiene relevancia significativa en las pastas
de Chinikiha, debido a que los cuarzos son mine-
rales detriticos en las arcillas (materia prima) que
fueron empleadas por los alfareros de este asen-
tamiento. El cuarzo podria ser un elemento que
defina un modo diagnoéstico cuando éste alcance
porcentajes significativos en la ceramica. Pero por
el momento, debe ser considerado tentativamente,
como un mineral de poca importancia en la sepa-
racion de los perfiles petrograficos. Por otra parte,
dado que el subgrupo ceramico de los silicoclas-
ticos con apatitos (Grupo lc) tiene una composi-
cion petrografica similar al grupo de cuarzos, se
hace necesario un estudio mas detallado de este
ultimo mineral.
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En la muestra UY 0227, se identificaron frag-
mentos de roca volcanica muy meteorizados, asi
como microclinas que se muestran arcillitizadas
(meterorizada). Esta seccion delgada corresponde
a un fragmento de cuenco que tiene una textura
rasposa al tacto, debido a que las particulas que-
daron expuestas al erosionarse la superficie del
tiesto, probablemente cuarzo (10%).

Grupo la: Grupo de los silicoclasticos con
vidrio

Grupo de muestras que presentan entre sus
componentes particulas abundantes de vidrios
volcanicos (hasta un 25%, Cuadro 2) (Fig. 5b,
Fig. 6a y 6b) y de cuarzos policristalinos de
probable origen metamorfico y sedimentario.
Aunque las microclinas estan presentes en este
grupo, su presencia es poco abundante (menos
del 1%). También se puede mencionar la presen-
cia de otros componentes, como por ejemplo los
fragmentos de roca epidota, muscovita (Fig. 6¢).
Las magnetitas y las plagioclasas se identificaron
especificamente en la muestra UY0233. Se puede
indicar que la muestra UY 0247 se diferencia poco
significativamente del resto de las muestras, por
la presencia de los fragmentos de roca contenidos
en la pasta (1,5% maximo).

Como informacién mineralogica adicional
se puede mencionar que los cuarzos policristali-
nos de origen metamorfico caracterizan a algunas
de las secciones delgadas (UY0233, UY0241).
Como caso particular, en la muestra UY0241
se pudo observar muscovita asociada al cuarzo
como parte de un fragmento de roca metamorfica
de textura poikiloblastica. Los cuarzos presentan
extincion ondulante. El contenido de vidrio (hasta
un 25%,) tiene formas de yunque, tripodes, cu-
fias, agujas, en forma de oz y globulos completos
o semicompletos asi como otras formas variadas
(Fig. 6ay 6b).

Desde el punto de vista general, los granos
se caracterizan ser muy angulosos con baja es-
fericidad y angulosos con alta esfericidad, su-
bangulosos con baja esfericidad. No se observa
ningln patréon homogéneo. El tamafio del grano
mayormente es limo medio hasta arena fina.

La seleccion de los granos tiende a ser buena.
Respecto al empaquetamiento, dominan los con-
tactos flotantes y subordinados puntuales.

La ceramica clasificada macroscopicamen-
te como Arenosa bayo, Arenosa y Caolinita,
petrograficamente, se ubican dentro del Grupo
Silicoclastico con Vidrio. La Arenosa bayo y la
Caolinitica (Cuadro 3), son ceramicas que visual-
mente muestran una textura extremadamente fina.
A simple vista no se les observa particulas en la
pasta (Jiménez, 2009).

Grupo 1b: Grupo de los silicoclasticos con micas

Las pastas de este grupo clasificadas como
micaceas muestran una brillantez debido de los es-
péculos contenidos en la superficie y en la pasta.
Unicamente las ollas de cuello bajo que no han sido
fechadas de manera definida en los contextos exca-
vados en la zona nuclear de Chinikiha caracterizan
a la muestra de este grupo de referencia. El aspecto
general de la petrografia se muestra en la figura Sc.

El Grupo 1b esta representado por la muestra
UY0265 (Cuadro 3), esta olla, representan el 80%
de la cazuelas de Chinikihd. Entre sus componen-
tes se observan abundantes particulas de cuarzo
con extincion ondulante (23%) y muscovitas (7%).
En menor proporcion, se presentan las plagioclasas
y la calcita, en tanto que las microclinas, plagiocla-
sas y la calcedonia son subordinados. Los feldespa-
tos muestran una marcada sericitizacion.

La redondez de los granos esta entre muy an-
guloso de baja esfericidad y redondeado de alta
esfericidad; el tamaio del grano es una arena fina
a media bien seleccionada. Respecto al empaque-
tamiento, abundan los contactos puntuales y los
subordinados son los flotantes largos.

Grupo Ic: Silicoclastico con apatito y diatomeas

Las muestras UY0208 (cajete) y UY0211
(cuenco), se caracterizan por presentar una
abundancia de fragmentos de cuarzo, apatito y
diatomeas (Cuadro 2 y Fig. 5d). En cantidades
menos abundantes le seguirian la muscovita y
la calcedonia. Fragmentos de roca, plagioclasas,
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Fig. 5: fotografias de secciones delgadas, ceramicas Chinikihd. Nicoles paralelos. a) grupo 1, silicocléstico. b) grupo la,
silicoclastico con vidrio. ¢) grupo 1b, silicoclastico con micas. d) grupo lc, silicoclastico con apatito y diatomeas. e-f) grupo
2, calcita, con fragmentos de roca (en negro).

microclina, hornblenda y epidota se pueden
considerar como componentes poco significa-
tivos. Como observaciones mineralogicas se
menciona que en ambas secciones delgadas,
los cuarzos son policristalinos de origen meta-
morfico o sedimentario, en tanto que los frag-
mentos de roca se observaron hematitizados.
Es importante sefialar que los cuarzos también
mostraron una extincién ondulante. Un rasgo
muy significativo en estas ceramicas, es la pre-

sencia de fosiles de diatomeas cilindricas o con
frastulas tipo Pennales, las diatomeas tienen un
caparazon de silice amorfo (6palo). Esto hace
pensar que la fuente de la pasta ceramica fue
cercana a lagos o lagunas de agua dulce (Fig.
7a, 7b y 7c). Observando los mapas geologi-
cos (Fig. 3) y fisiograficos de Chiapas, es no-
toria la presencia de muchas areas pantanosas
colindantes al rio Usumacinta; estos humedales
empiezan a aparecer a los 15km hacia el NW
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de Chinikiha, quizas la materia prima de estas
pastas provenian de dichos humedales.

Desde el punto de vista general, los granos
angulosos son de baja y alta esfericidad hasta su-
bredondeados con alta esfericidad, no se observa
ningun patrén homogéneo. El tamafio del grano
mayormente es limo, sin embargo, se observaron
granos desde arena fina hasta arena gruesa. La
seleccion de los granos tiende a ser mala a muy
mala. El empaquetamiento dominan los contactos
flotantes y subordinados puntuales.

Grupo 2: Calcita con matriz arcillosa

El cuadro 2, muestra los componentes princi-
pales de este grupo, presenta fragmentos de calci-
ta y hematites con un soporte de arcilloso (Fig. 5
y 5f). Notese la abundancia de calcita (65-79%) y
el rango de matriz arcillosa (18% a 64%), con un
promedio de 30,5%, por lo general el filomorfis-
mo de la arcilla es de bajo a medio. Se destacan
las muestras UY 0263 y UY 0249, esta tltima con-
tiene un 64% de arcilla pero el componente do-
minante detritico es la calcita con 35% y tan solo
1% de fragmentos de roca. La muestra UY0263
alcanza el valor mas bajo de matriz (18%)), la cal-
cita detritica es de 71% con un 8% de cuarzo, aqui
practicamente el soporte es por grano.

Los cuarzos, de extincion ondulante, son
componentes principales que se presentan en
menor proporcion que las calcitas En la muestra
UY0249 se observan algunos fragmentos de pla-
gioclasas.

Las muestras UY0254 y UY0256 se podrian
considerar como referencias diagndsticas debido a
la ausencia de cuarzos o de otros minerales que no
sean los oxidos. Sin embargo, para poder corroborar
dicha aseveracion, se considera preciso ampliar el
rango de andlisis de las muestras petrograficas en
este grupo de calcitas. Ya que el ejemplar UY0256
procede de contextos que han sido fechados por su
asociacion relativa con otros materiales diagndsticos
de la Fase Otolum, o sea el periodo de ocupacion
prehispanica que se relaciona con el Complejo ce-
ramico Otolum de Palenque, el cual ha sido fechado
entre el 600 y el 700 d.C. Chinikih4 tiene relaciones
ceramicas estilisticas y modales con esta fase.

Fig. 6: a) muestra UY 0233. Esquirla de vidrio en forma tri-
poide. b) Muestra UY 0241. Esquirla de vidrio globular. ¢)
Cristal de muscovita, rodeado por cuarzo, ligeramente defor-
mado por compactacion de la pasta.

Desde el punto de vista general, la redondez
y esfericidad se caracteriza por ser angulosos de
baja esfericidad y en menos proporcion angulosos
con alta esfericidad, resultando muy homogénea
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(Fig. 5e y 5f). El tamaiio del grano varia desde
limo grueso hasta arena media. La seleccion de
los granos es de moderada a bien seleccionada.
Dominan los contactos puntuales y largos con
contactos flotantes subordinados.

CONSIDERACIONES

a) Sobre el Filomorfismo: la presencia de
filosilicatos en las muestras analizadas puede
representar una recristalizacion de las arcillas
utilizadas como materia prima. Debido a su
tamafo, estos filosilicatos observados en las
muestras de Chinikihd, no pueden ser identifi-
cados petrograficamente, ya que se requerira de
otros analisis para su identificacion, por ejem-
plo, via rayos X. Debera comprobarse si estos
filosilicatos son illitas o micas, dado que las
illitas tienen una estructura cristalina similar a
las micas. Estas illitas pueden ser estables aun
a 950°C, mas alla de este rango desaparecen
(Ervan & Garrison, 1998).

b) Muestras con Feldespatos-K: Los feldespa-
tos de potasio (ortosas, microclinas), son estables
hasta los 950°C (Ervan & Garrison, 1998), después
de este rango, estos minerales desaparecen.

¢) Muestras con Carbonato dominante: De
acuerdo a Ervan & Garrison (1998), las muestras
carbonatadas probablemente, no fueron calenta-
das a mas de 800°C, esto debido a que mas tem-
peratura el carbonato se oxida y desaparece o se
convierten en piroxenos.

d) Esquirlas de vidrio volcanico: Los bene-
ficios tecnologicos que se obtenian del uso del
vidrio en las ceramicas fueron ventajosos con res-
pecto al uso de la calcita. Se dice que los fragmen-
tos de vidrio son aditivos estables y la superiori-
dad de las cenizas volcanicas con vidrio respecto
a otros agregados determinaron su extensivo uso
(Shepard 1976). Por otra parte, la forma angular
de las particulas confiere estabilidad a la arcilla
durante el formado de las piezas (Shepard 1964,
Shepard 1976).

La presencia del vidrio volcanico (shards) en
las ceramicas, es un tema de investigacion antro-
pologica, de acuerdo a Simmons & Brem (1979),

—

o

Fig. 7: a) fosil de diatomea, en donde se observan las fristu-
las dentadas. Muestra UY0208. b) fosil de diatomea, con las
frastulas dentadas. Muestra UY0208. ¢) fosil de diatomea, ca-
denas cilindricas. Muestra UY0208.

Ford & Rose (1995), Ford & Spera (2007) y
Chung, (2009), no se tiene claro cual es el origen
de la materia prima silicoclastica que contiene las
esquirlas de vidrio. Ford & Rose (1995), sugieren
que quizas regularmente los volcanes Chichdon
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Cuadro 3

Clasificacion macroscopica de las pastas ceramicas: Grupo petrografico y Clasificacion macroscopica,Chinikiha.

Codigo Grupo petrografico ri;iiﬁi?;it Forma Descripcion
Pasta de textura mediana que mues-
tra diferentes tonalidades de color
UY 0220 Grupo 1 Arenosa cuenco amarillo-marrén, marrén amarillo
claro. Son comunes los nticleos de
color gris oscuro
Uy 0212 Grupo 1 Negro fino cajete(*) Idem descripcion UY 0220
UY 0221 Grupo 1 Arenosa cuenco Idem descripcion UY 0220
Uy 0227 Grupo 1 Arenosa cuenco Idem descripcion UY 0220
UY 0238 Grupo 1 Pomacea (+) olla Pasta de textura burda de color marron
UY 0240 Grupo 1 Marrén fina cajete(*) Pasta de textura fina de color gris rosado
UY 0233 Grupo la Arenosa cazuela Idem descripcion UY 0220
UY 0236 Grupo la Arenosa bayo plato Pasta de textura fina de color marrén claro
UY 0241 Grupo la Caolinitica plato Pasta de[;z;ziﬁ:fode color
UY 0247 Grupo la Arenosa cazuela Idem descripcion UY 0220.
UY 0265 Grupo 1b Micacea olla Pasta de textura mediana color marrén
UY 0208 Grupo Ic Negro fino cajete(*) Pasta de textura fina de color marrén claro
Uy 0211 Grupo lc Negro fino cuenco Pasta de textura fina de color marron claro
UY 0249 Grupo 2 Carbonatada olla Pasta de tzx:;z?rzif;;dzeocolor rosa
uUY 0250 Grupo 2 Carbonatada sahumador(**) Idem descripcion UY 0249
UY 0254 Grupo 2 Carbonatada olla Idem descripcion UY 0249
UY 0256 Grupo 2 Carbonatada olla Idem descripcion UY 0249
UY 0258 Grupo 2 Carbonatada olla Idem descripcion UY 0249
UY 0259 Grupo 2 Carbonatada olla Idem descripcion UY 0249
UY 0260 Grupo 2 Carbonatada incensario Idem descripcion UY 0249
UY 0263 Grupo 2 Carbonatada sahumador(**) Idem descripcion UY 0249

(+)pomacea: pasta de textura burda, (*) cajete: recipiente de ceramica de boca ancha. (**) sahumador: recipiente de ceramica de
funcion ritual para sahumar resinas o dar humos aromaticos a fin de purificar

y Cerro Quemado, localizados en las tierras al-
tas mayas, han aportado cenizas de caida; estos
volcanes estuvieron activos durante el Periodo
Clasico Tardio. De acuerdo a Macias (2005), los
flujos piroclasticos del volcan Chichén produci-
dos en la erupcion de hace 2400 afios (erupcion
pliniana), contenian fragmentos de ceramica ca-
sera, lo que claramente indica que las faldas del
volcan habian sido habitadas durante esos ulti-
mos 2500 afios. También se reportaron fragmen-
tos ceramicos y objetos de obsidiana en las tefras

del Chichon datadas entre los 2500 y 2290 afios,
luego entre los 1250 y 900 afios (Macias, 2005).
Nooren, et al., (2008), confirman que las socieda-
des prehispanicas de las zonas bajas Mayas fue-
ron afectadas por repetidas caidas de ceniza de las
erupciones del volcan Chichdn.

Dado lo anterior y debido a la relativa cerca-
nia de Chinikiha (167 km hacia el NNE), con la
zona de influencia del volcan Chichon, es dable
suponer que los vidrios encontrados en las cera-
micas con pastas silicoclasticas, proceden de los
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productos piroclasticos de dicho volcan, maxime
que durante el Clasico Tardio, tal y como lo in-
dican Simmons & Brem (1979), el comercio de
materia prima conteniendo ceniza volcanica, se
incremento significativamente.

La confirmacion de nuestra hipotesis de tra-
bajo, en donde los vidrios de Chinikiha proceden
del volcan Chichon, requiere analisis quimicos
comparativos entre los vidrios del volcan Chichon
y las esquirlas de vidrio contenido en las pastas
ceramicas de Chinikiha. Por ultimo, la presen-
cia recurrente de estos materiales en la sierra de
Chiapas, son problemas de investigacion actual.

CONCLUSIONES

Los resultados de las secciones delgadas ana-
lizadas en Chinikiha basados en los parametros de
la composicion y aspectos de la textura indican
las siguientes conclusiones:

El repertorio de pasta de Chinikiha muestra
una buena variedad de perfiles petrograficos a tra-
vés de sus distintos periodos de ocupacion huma-
nay alcanzan una buena diversidad con las pastas
silicoclasaticas.

Se considera que las pastas ceramicas carbo-
natadas fueron las mas tempranas, luego dichas
pastas fueron sustituidas gradualmente por las
pastas silicoclasticas. El cambio tecnologico y de
mentalidad en el uso de ceramicas, probablemen-
te ocurrié al sustituir las pastas carbonatas por
pastas silicoclasticas.

Para este analisis, el 80% de las cazuelas de
Chinikiha proceden del grupo silicoclastico con
micas dominantes.

El soporte por matriz es mas notorio en las
pastas silicoclasticas, mientras que las pastas car-
bonatadas tienden a tener un soporte por grano.

Aungque las temperaturas de coccion exactas
no se conocen, se puede inferir que las tempe-
raturas maximas en las ceramicas silicoclasticas
probablemente no superaron los 950°C, mientras
que las ceramicas carbonatadas no pudieron al-
canzar los 800°C.

Si la materia prima para la manufactura de
las ceramicas no fue importada, se infiere que
el origen de esta materia prima puede ser las

areniscas y lutitas de edad Eocena (TE-lu-ar), o
bien las areniscas del Mioceno (TM-ar) o ambas.
Ademas los agregados silicoclasticos con vidrio,
posiblemente procedieron de las tierras altas
volcanicas, por ejemplo del volcan Chichon y de
materiales lagunares o pantanos que contenian
diatomeas.

La fuente de las pastas que contienen fosiles
de diatomeas (0palo) probablemente fue cercana
a lagos o lagunas de agua dulce. Por otra parte,
dado que el silice le confiere estabilidad a las pas-
tas ceramicas, es dable pensar que el uso de mate-
riales que contenian estos fosiles, fue beneficioso.
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